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Κατηγορίες έκθεσης 
'. .. . 

Χωρίς Διάβρωση λόγω χλωριόντων . 
κίνδυνο , 
διό- Διάβρωση λόγω 

Θαλασσινό νερό Προσβολή από ψύξη/απόψυξη Χημική προσβολή (τριβή I Απότριψη) 
βρω σης ενανθράκωσης Χλωριόντα που δεν 

ή προ- Τσιμέντα Ι (+ 11/ Β-
προέρχονται από 

σβολής Τσιμέντα 11, 111, IV (Εκτός 8-LL) LL) 
θαλασσινό νερό 

Κατηγορlα 
χ ο XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XS1 XS2 XS3-

έκθεσης 
XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 ΧΑ1 ΧΑ2 ΧΑ3 ΧΤ1 ΧΤ2 χτ3 

1 maxNΠ -- 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,45 0,55 0,55 0,50 0,55 0,50 0,50 0,55 0,50 0,45 0,50 0,45 0,40 
I 

mίn c c 
2 κατηγορία 

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c C35/45 C40/50 C50/60 I 

αντοχής 
12/15 20/25 25/30 25/30 30/37 25/30 26132 25130 26132 30137 30137 30137 35145 30137 32/40 35145 28/35 25/30 32/40 25130 35145 30/37 28/35 30/37 35/45 (C32/40) (C35/45) (C45/55)

1 

mίn 

περιεκτι-

6 30 
320 340 360 

3 κότητα σε 280 300 300 320 330 330 330 330 350 330 330 350 330 350 320 300 320 300 320 320 320 340 360 - (300) (320) (320) 
τσιμέντο ~ 

kg/m3 

min επικά-
λυψη για 

4 ανθεκτικότ 25 25 35 35 45 40 45 40 50 40 40 50 35 40 50 35 35 35 

ηταΥmm 

min 

5 
περιεκτι- -- - - -- - - - --- - - -- -- - - - 4,0° - 4,0° -- 4,0° -- --- ---
κότητα σε 

αέρα(%) 
Σημ.: 

Σημ. : Σημ.: Μόνιμα Δια β ρ Αδρανή σύμφωνα με ρrΕΝ12620: 2000 με 
Τσιμέντο 

6 
Άλλες Άοπλο Σημ.: Παρα-

μέσα στη ε- ανθεκτικό σε LAS27 LAS 25 LAS 22 

απαιτήσεις σκυρό- θαλάσσιο 1,5 
θάλασσα χόμε-

ικανοποιητική αντοχή σε παγετό 
θειικά β 

(LAS20) (LAS20) (LAS20) 

δεμα ν ες 

α Όταν δεν εγκλωβίζεται σκόπιμα αέρας στο σκυρόδεμα, η επιτελεστικότητα του σκυροδέματος ελέγχεται με κατάλληλη μέθοδο σε σύγκριση με σκυρόδεμα του οποίου η αντοχή σε ψύξη/απόψυξη για 

την αντίστοιχη κατηγορία έκθεσης είναι αποδεδειγμένη. 

β Όταν η ύπαρξη SO/ οδηγεί σε κατηγορfα ΧΑ2 και ΧΑ3, τότε εfναι απαραίτητη η χρήση τσιμέντου aνθεκτικού σε θειικά. Εφόσον γίνεται ταξινόμηση τσιμέντου σε σχέση με την ανθεκτικότητα σε θειικά , 
κατηγορfα ΧΑ2. (και για την κατηγορfα ΧΑ1 εφόσον εfναι εφαρμόσιμο) πρέπει να χρησιμοποιεfται τσιμέντο με μέση ή υψηλή ανθεκτικότητα σε θειικά και για κατηγορία ΧΑ3 πρέπει να χρησιμοποιεfται 

τσιμέντο με υψηλή ανθεκτικότητα σε θειικό. 

{z::ffA[O) v Οι τιμές της επικάλυψης αφορούν οπλισμένο σκυρόδεμα. 
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